Qualifikationsverfahren Maurer/in EFZ Berufskenntnisse 2018

Ausfuhrungsgrundlagen (Baustoffe / Arbeitssicherheit /
Gesundheits- und Umweltschutz)
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Bewertung Punkte: Note:

Bemerkungen Auswahlaufgaben: Bei zu vielen Antworten fiihren falsche Kreuze zu Punkteabzug, bis
zu maximal null Punkten pro Aufgabe. ...
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Beton

Kalksandstein

Dammestoff

Kunststein

1) Grundlage

Tragen Sie die korrekten Sinnbilder (Schraffuren) ein.
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2) Grundlage

Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zum pH-Wert an.

Der pH- Wert ist das Mass der Konsistenz von Beton

Beton sollte einen pH-Wert von 0 - 3 aufweisen

Der pH-Wert zeigt, ob ein Stoff alkalisch, neutral oder sauer ist
Der pH-Wert bestimmt das Schwindverhalten von Beton

Der pH-Wert von Trinkwasser sollte 7 sein
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3) Grundlage

Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zur Kapillaritat an.

Je dunner die Kapillaren in Baustoffen, umso héher kann Wasser aufgezo-
gen werden

Die Kapillaritat muss ausschliesslich im Tiefbau beachtet werden

Die Kapillaritat wird bei Mauerwerken mit Sperrschichten am Mauerfuss un-
terbrochen

Schaumglas ist kapillarisch
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4) Natursteine

Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zu Kalksteinen an.

Kalksteine sind ein Hauptrohstoff fr die Zementproduktion
Kalksteine sind saurebestandig

Kalksteine gehdéren zu den Erstarrungsgesteinen
Kalksteine kdnnen als Natursteinmauern verwendet werden

Kalksteine werden in der Schweiz nicht abgebaut

5) Natursteine

Nennen Sie zwei Abbauarten von Festgestein.
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6) Bindemittel 2

Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zu Zement an.

Portlandzement wird aus Granit, Sand und Rohgipsstein hergestellt
Zement ist sdureempfindlich

Zement ist ein organisches Bindemittel

Standardzemente haben Festigkeitsklassen von 32.5 - 52.5 N/mm?2

Zement wird in der Schweiz nicht hergestellt

O O O 0O O Oo

Zement erhartet nur bei Temperaturen Uber +5°C

7) Beton 2

Erklaren Sie ,Schwinden® beim Beton.

8) Beton 1

Geben Sie auf Grund der untenstehenden Grafik an, wieviel Gesteinskérnungen in
Massenprozenten zwischen 4mm und 8mm Korngrdssen sind.
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9) Beton 3

Geben Sie an, welche Nachbehandlung Sie im Sommer bei +32°C bei einer Be-
tondecke machen und begriinden Sie lhre Aussage.

Nachbehandlung:

Begriindung:
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10) Beton 2

Nennen Sie zwei Moglichkeiten oder Methoden um die Konsistenz von Frischbe-
ton zu prifen.

11) Backsteine 2

Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zu nassen Backsteinen an.
Nasse Backsteine haben ein besseres Warmedammvermogen
Nasse Backsteine sind ein idealer Putzgrund

Nasse Backsteine neigen zu Frostschaden

Nasse Backstein sind sehr kapillarisch

Nasse Backstein neigen zu Ausblihungen
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Nasse Backsteine haben eine doppelt so hohe Druckfestigkeit wie trockene
Backsteine

12) Backsteine 2

Ordnen Sie zu, fur welchen Bauteil welcher Backstein verwendet wird.

1 Klinkerstein 3 Swissmodul Backstein

2 Calmostein 4 Leichtbackstein

Aussenfassade ohne zusatzliche Dammung
Wohnungstrennwand
Standardmauerwerk

bewittertes Sichtmauerwerk

13) Keramische Produkte 2

Bezeichnen Sie dieses kerami-
sche Kanalisationsrohr korrekt:

Nennen Sie eine spezielle Eigenschaft dieses Kanalisationsrohres.
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Bezeichnen Sie folgende Abbildungen korrekt:

14) Metalle 2
Nennen Sie zwei Ursachen, weshalb die Bewehrung in einem Stahlbetonbauteil
korrodieren kann.

15) Metalle 4
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16) Bausteine und Bauplatten 2
Nennen Sie zwei Eigenschaften von Kalksandsteinen im Vergleich zu Swissmo-

dul-Backsteinen.
17) Dicht und Dammstoffe 2
Kreuzen Sie die korrekten Aussagen zu Dammstoffen an.
@] Alle Dammstoffe kdnnen zur DAmmung von Wéarme und Schall gleich einge-
setzt werden
O Je schwerer ein Da&mmstoff ist, umso besser ist seine Warmedammung
0] Warmedammstoffe enthalten eingeschlossene, nicht zirkulierende Luft
0] Es gibt keine dampfdichten Warmedammungen
0] Warmedammungen haben eine kleine Dichte
18) Dicht und Dammstoffe 4
Ordnen Sie die Dammstoffe der korrekten Gruppe zu.
organische Dammstoffe mineralische Dammstoffe
kinstlich natirlich faserig pordse
Steinwolle ©) 0] 0] ®)
EPS Expan-
dierter Polysty- O (0] o O
rol
Schaumglas O O O ®)
Kork @) O O ®)
19) Holz 2
Nennen Sie vier Vorteile von Holz als Schalmaterial.
20) Entsorgung 2
Kreuzen Sie die beiden Stoffe an, welche als Sondermdill entsorgt werden mus-
sen.
O Asbest O Expandierter Polystyrol
O Zement O Mineralwolle
O Extrudierter Polystyrol O Kantholz
O PE Folien O Deckenstiutzen
O Gerustbretter O Haftemulsion
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21) Entsorgung 2
Erkléren Sie den Begriff ,Recycling®.

22) Gesundheitsschutz 2
Nennen Sie vier Punkte, die Sie vor dem Verwenden einer Tischkreissége kon-
trollieren.

23) Gesundheitsschutz 2
Kreuzen sie die beiden korrekten Aussagen im Umgang mit Leitern an.

0] Leitern dirfen fur die Verwendung bis maximal 2 Stunden pro Tag proviso-
risch geflickt werden
@] Leitern missen in einem Winkel von 45° angestellt werden
0] Leitern sind gegen Wegrutschen zu sichern
0] Leitern missen 50cm Uber den Ausstieg hinausreichen
0] Die drei obersten Sprossen einer Leiter durfen nicht begangen werden
TOTAL 50




